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古墳時代後期ガラス小玉の製作技法 その３●

　平成 28 年度と 29 年度に、３遺跡から出土
していたガラス小玉の分析を新たに実施した。
平古古墳は蒲郡市柏原町平古に所在し、平成 4
年度調査によって象嵌装飾の鍔等とともに出土
したもの。竹谷城古墳は蒲郡市竹谷町泉に所在
し、平成 19 年度の調査によって耳環や管玉等
と共に出土。キヨツカ２号墳は豊田市篠原町キ
ヨツカに所在し、昭和 54 年度に調査が行われ、
馬具や勾玉、切子玉、管玉等と共に出土したも
のである。
　これら３遺跡から出土したガラス小玉の計
測・分析と合わせて、これまで分析を行ってき
た５遺跡の分析結果と比較を行った（図 2・3）。
　形状の分析は鈴木が、化学分析は堀木が行っ
た。なおガラス小玉の組織について、堀木の行
った化学分析の部分ではガラス小玉中の気泡の
配列をもとに泡状組織と平滑組織に分類し、鈴
木の行った形状分析では泡状組織をもつ試料を
鋳型法、平滑組織をもつものを引き伸ばし法に
よるとした。なお文中の名称は「ガラス小玉」
に統一している。ガラス小玉の詳細を示す場合
の番号は各報告書掲載番号に基くが、豊田市キ
ヨツカ 2 号墳は展示用として腕輪状に纏めら
れており、その状態で番号を振り替えた。埋葬
時期についても報告書に拠る。ただし須恵器編
年の名称は愛知県史に拠り、一部を東海地方の
名称に変更している。製作技法の観察方法や分

析手法はこれまでと同様である。

　古墳時代後期のガラス小玉の製作技法や組成について、新たに東三河２遺跡（蒲郡市平古古墳、同
市竹谷城古墳）と西三河１遺跡（豊田市キヨツカ 2号墳）出土分の分析を行った。これらの資料は、
すでに報告されているものである。今回の分析も、これまでと同様に形状、組織、蛍光 X線分析装置
による分析を行った。今回の分析によって、西三河から東三河にかけて８遺跡の資料を網羅すること
ができた。また、時期による製作技法の差を明らかにすることができた。また化学組成値には違いが
認めれるもその違いの要因を掴むことはできなかった。

古墳時代後期ガラス小玉の製作技法 その 3
̶東三河２遺跡、西三河１遺跡の分析̶

鈴木恵介・堀木真美子

　新たな分析対象のガラス小玉を出土した各遺
跡の概要は、平古古墳は古墳時代後期の横穴式
石室を有する円墳で復元径 11.6m、ガラス小
玉の副葬は 6 世紀後葉と考えられている。竹
谷城古墳は、中世の城跡である竹谷城の調査中
に検出された古墳で、墳丘規模は明確ではない
ものの石室は竪穴系横口式石室で碧玉製管玉と
ガラス小玉の副葬は 6 世紀中～後半頃と考え
られている。キヨツカ 2 号墳は土地造成中に

１．はじめに
２．新たに分析したガラス小玉出土遺跡
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発見された古墳で、墳丘規模は明確では無く、
横穴式石室を有する。キヨツカ 2 号墳は分析
対象 8 遺跡中、唯一矢作川より西に位置する。

　分析を行った 3 遺跡のガラス小玉の形状に
ついて、図 2 に示した。平古古墳と竹谷城古
墳の計測値は報告書に掲載されている数値を用
い、キヨツカ 2 号墳については新たに計測を
行った。
　平古古墳出土のガラス小玉は、引き伸ばし
法によるものは GH-001~008（写真１）、GH-
020~050（報告書掲載番号）の 39 点、鋳型法
によるものは GH-009~019（同）の 11 点の計
50 点。黄色のガラス小玉が多数含まれること
が特徴的で、50 点中 31 点を占める。これら
はは全て引き伸ばし法によって製作されてい
る。大きさについても、出土した全点が小口長
径 4mm 以上となり、他の遺跡に比較すると明
らかに大きい。鋳型法で製作されたガラス小玉
は小口長径 5mm 以下に分布する。
　竹谷城古墳出土のガラス小玉は、引き伸
ばし法によるもの 62 点（報告書第 4 表掲載
番 号 76~90、92、97~99、101、103~105、
108~113、117、121~124、126、127、
129~154）、鋳型法によるもの 17 点（同 91、
93~96、100、102、106、107、114~116、
118~120、125、128）の計 79 点。平古古墳で
多数確認された黄色の小玉は 1 点のみ含まれ
る。大きさは小口長径 4mm 以下が 72 点を占
める。鋳型法で製作されたガラス小玉は 4mm
以下に分布する
　キヨツカ 2 号墳出土のガラス小玉は、報告
書では 69 点が報告されているが、今回の分析
では、展示用に腕輪状にまとめられている 59
点を対象とした（写真 1・2）。製作技法の内訳
は、引き伸ばし法によるもの 48 点、鋳型法に
よるもの 11 点の計 59 点。大きさは小口長径
４mm 以下のものが多い。鋳型法によるものは
11 点中 2 点がわずかに小口長径 4mm を超え
るが、他は 4mm 以下となっている。

　古墳時代後期の古墳埋納ガラス小玉の製作技
法の全国的な傾向として、時期が降る、あるい
は東日本ほど鋳型法の割合が増加することが指
摘されている。
　これまでに分析を行ったガラス小玉を出土し
た古墳は、三河地域に所在し、地域差は見出せ

３．ガラス小玉の形状

４．製作技法別の割合と副葬時期の関連

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

#

平古古墳のガラス小玉形状　黒：引き伸ばし　赤：鋳型

竹谷城古墳のガラス小玉形状　黒：引き伸ばし　赤：鋳型

キヨツカ 2号墳のガラス小玉形状　黒：引き伸ばし　赤：鋳型
図２　新たに分析を行った３遺跡のガラス小玉の形状

（横軸・小口長径、縦軸・厚さ、単位 mm）
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岩長遺跡 ST05 のガラス小玉形状　黒：引き伸ばし　赤：鋳型 岩長遺跡 ST06 のガラス小玉形状　黒：引き伸ばし　赤：鋳型

荒山 1号墳のガラス小玉形状　黒：引き伸ばし　赤：鋳型

車塚遺跡 080SZ のガラス小玉形状　黒：引き伸ばし　赤：鋳型 車塚遺跡 888SZ のガラス小玉形状　黒：引き伸ばし　赤：鋳型

稲荷山 1号墳のガラス小玉形状　黒：引き伸ばし　赤：鋳型相生塚古墳のガラス小玉形状　黒：引き伸ばし　赤：鋳型
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+,図３　これまでに分析を行った５遺跡のガラス小玉の形状（横軸・小口長径、縦軸・厚さ、単位 mm）
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（１）分析方法について
　今回、測定を実施した試料は、平古古墳 50
個、竹谷城古墳 79 個、キヨツカ 2 号墳 59 点
である。先の報告（鈴木ほか　2016、　2015
など）と同様に非破壊での分析を行った。測定
には１試料につき３カ所、できるだけなめらか
な箇所を設定した。使用した装置は（株）堀場
製作所製のエネルギー分散型蛍光 X 線分析装
置 XGT-5000XII である。測定条件は、励起電圧：
30kV、電流：自動設定、計測時間：300s、X
線管球：Rh、測定雰囲気：大気中、X 線照射
径：100μm である。また測定の結果から、比
較を容易にするために、ファンダメンタルパラ
メータ法による定量分析を行った。特定の酸化
物 を Na2O、MgO、Al2O3、SiO2、K2O、CaO、
TiO、MnO、Fe2O3、CoO、CuO の 11 種 と 特
定して、100％になるように算出した。

（２）各遺跡間と化学分析結果について
　図 6 に、今回の３遺跡の分析結果から作成
した MnO-K2O グラフを示す。主にガラス小玉

　平古古墳のガラス小玉が他より大きいことは
先述したが、今回分析を行った 3 遺跡中、近
在する平古古墳と竹谷城古墳の 2 遺跡のガラ
ス小玉の法量を比較した（図 4）。
 竹谷城古墳の法量分布は小口径 4mm 以下が
多数を占めるが、平古古墳では 4mm 以上とな
り、竹谷城古墳では空白となっている小口径
5mm 前後を平古古墳の分布が占める状況とな
っている。
　これまで分析を行ってきた、荒山 1 号墳、岩
長遺跡 ST05・ST06、車塚遺跡 080SZ、888SZ
でも 5mm 前後はほぼ空白、相生塚古墳、稲荷
山 1 号墳では、5mm 以下に多数分布し、5mm

５．ガラス小玉の形状分布

無いと思われるが、副葬時期の違いでは、鋳型
法が占める割合の増加が H-15 窯式期以降の車
塚遺跡 888SZ（岡崎市）、岩長遺跡 ST06（豊
田市）、岩長遺跡 ST05（同）で顕著である（表
1、図 5）。
　しかし、稲荷山 1 号墳およびキヨツカ 2 号
墳は追葬時期を含めると幅があり、稲荷山 1  
号墳は、今回は同一の分布図に統合している
が、出土状況から B、C、E の３グループに分
割され、追葬の時期が異なる装飾品の一部とし
て副葬された可能性もあるが、最多の点数であ
る C 群でも 253 点中 200 点が鋳型法によるも
のが約８割を占める。稲荷山 1 号墳は蝮ケ池
〜 H-44 窯式期初葬後、H-15 窯式期まで副葬
が行われたと考えられており、副葬の時期が早
かった場合は、鋳型法が多数を占める H-15 窯
式期以前の例となる。
　反対に、キヨツカ 2 号墳（豊田市）は追葬
時の H-15 窯式期の副葬と考えられており、こ
ちらは引き伸ばし法が多い例となる。
　H-10~H-61 窯式期頃の相生塚古墳（豊橋市）、
H-61~H-44 窯式期頃の平古古墳（蒲郡市）、竹
谷城古墳（蒲郡市）、荒山 1 号墳（豊田市）、車
塚遺跡 080SZ（岡崎市）は点数に差はあるも
のの引き伸ばし法が 7 割以上を占める。H-15
窯式期以降には出土ガラス小玉の点数自体が
282 点（全 672 点中。稲荷山 1 号墳を除く）
と減少し、内 219 点、約 78％が鋳型法となる。

６．ガラス小玉の組織と成分

を越えると極端に分布が減る状況である。他の
遺跡と比較すると、平古古墳出土ガラス小玉の
法量分布状況が 5mm 以上に多い状況は特徴的
であり、ガラス小玉の色調に黄色が多数を占め
ることと合わせて、他の古墳出土ガラス小玉と
比較すると異なった形状を示している。（鈴木）
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表１　各古墳出土ガラス小玉の副葬時期と製作技法別点数

図５　各古墳出土ガラス小玉製作技法点数

写真１　各古墳出土ガラス小玉拡大写真 写真２　キヨツカ２号墳出土ガラス小玉の番号
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の組織（気泡の様子）に基づき作成したもので
ある。今回の 3 遺跡のものは比較的よく似た
分布域に止まっている。また組織による違い
は、平滑なものの方がまとまりがよく、泡状組
織のものは、Mn が多く含まれるようになる。
　図 6 にこれまでに行ってきた試料との比較
を行う。泡状組織を持つものが Mn の量が多く
なることは、荒山 1 号墳以外では共通している。
荒山 1 号墳は 4 点しか泡状組織を持たないこ
とから不明である。また平古古墳、竹谷城古墳、
相生塚古墳、岩長古墳 ST05 の５遺跡のものは、
よくまとまった組成値を示している。

（３）黄色のガラス小玉について
　８遺跡のうちキヨツカ 2 号墳から 4 点、相
生塚古墳から 4 点、平古古墳から 31 点、竹谷
城古墳から１点の合計 40 点の黄色いガラス小
玉が確認された。これらの組成値比較すると、
平古古墳ではMgOによって大きく２分される。
また、相生塚古墳では MgO と K2O によって２
種類となると考える。またキヨツカ 2 号墳の

　三河地域の 8 遺跡（10 遺構）の出土ガラス
小玉について分析を行った。
　形状と製作技法については、副葬時期を加味
すると稲荷山 1 号墳とキヨツカ 2 号墳が他遺
跡とは異なった傾向を示したが、これが地域差
と呼べるかどうかの判断は周辺地域も含めた検
討を要する。
　化学分析では、今回はガラス小玉の組織と化
学組成の関係に着目したが、明確な方向性を見
いだすことはできなかった。しかし鋳型法で作
られた（泡状組織をもつ）ガラス小玉の組成値
のばらつきは、供給地や作成技術などの情報と
して捉えることができるかもしれない。

ものも MgO と CaO、MnO により、3 種類に
分類できる。が、竹谷城古墳のものは、MgO
や K2O などの含有量から、いずれのものとも
似ているとは判断できなかった（表 2）。
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キヨツカ古墳　ガラス玉　簡易化学組成値

色調 表面 Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO２ MnO Fe2O3 CoO CuO PbO total
M53 緑灰 平滑 7.32 0.61 10.30 75.99 1.77 1.69 0.42 0.04 1.41 0.00 0.24 0.21 100.00
M33 緑灰 平滑 6.81 0.46 10.99 76.12 1.42 2.39 0.30 0.03 1.12 0.00 0.17 0.12 99.92
M37 緑灰 平滑 7.30 0.56 10.21 75.28 1.89 2.26 0.46 0.06 1.58 0.00 0.28 0.26 100.14
M38 緑灰 平滑 7.25 0.88 10.50 75.00 1.38 2.31 0.44 0.05 1.79 0.00 0.25 0.16 100.00
M51 緑灰 平滑 7.13 0.44 11.68 74.81 1.65 1.92 0.42 0.05 1.46 0.00 0.27 0.22 100.04

M39 紺 平滑 1.69 0.63 3.44 85.97 0.89 5.46 0.12 0.12 1.19 0.08 0.22 0.21 100.01
M56 紺 平滑 2.98 1.93 4.20 83.01 1.92 4.96 0.16 0.08 0.72 0.03 0.03 0.02 100.03
M58 紺 平滑 2.13 1.83 4.73 83.51 1.54 4.77 0.31 0.31 0.97 0.02 0.07 0.03 100.22
M59 紺 平滑 1.06 1.29 4.09 86.40 1.43 4.34 0.19 0.10 0.94 0.05 0.06 0.04 99.98

M45 透明紺 平滑 7.92 3.55 3.50 77.66 2.18 4.34 0.10 0.03 0.64 0.01 0.04 0.03 100.00

M01 透明水 平滑 2.79 0.16 8.63 82.71 1.71 1.60 0.67 0.28 1.11 0.00 0.32 0.00 99.99
M02 透明水 平滑 7.30 0.28 8.19 76.60 1.55 4.67 0.40 0.04 0.75 0.00 0.21 0.00 99.99
M04 透明水 平滑 6.87 0.22 9.76 75.62 1.63 4.46 0.39 0.04 0.79 0.00 0.21 0.00 99.98
M05 透明水 平滑 7.39 0.09 8.38 77.39 1.85 3.62 0.40 0.03 0.71 0.00 0.22 0.00 100.10
M06 透明水 平滑 7.07 0.07 8.13 77.25 1.62 4.46 0.39 0.04 0.76 0.00 0.22 0.00 100.00
M07 透明水 平滑 7.13 0.14 8.32 77.16 1.72 4.13 0.38 0.04 0.76 0.00 0.22 0.00 100.00
M08 透明水 平滑 6.89 0.11 8.25 77.06 1.58 4.67 0.40 0.04 0.78 0.00 0.22 0.00 100.00
M10 透明水 平滑 7.19 0.09 9.22 75.54 1.60 4.88 0.40 0.04 0.80 0.00 0.23 0.00 100.00
M11 透明水 平滑 7.12 0.23 8.17 76.75 1.63 4.65 0.39 0.03 0.79 0.00 0.22 0.00 99.99
M12 透明水 平滑 7.10 0.00 8.94 75.92 1.60 4.95 0.42 0.04 0.81 0.00 0.22 0.01 100.02
M14 透明水 平滑 7.02 0.05 8.47 77.13 1.58 4.37 0.37 0.04 0.75 0.00 0.21 0.00 100.00
M16 透明水 平滑 5.12 0.00 9.80 79.33 1.90 2.34 0.39 0.03 0.85 0.00 0.25 0.00 100.00
M17 透明水 平滑 7.43 0.17 8.31 77.05 1.51 4.23 0.37 0.03 0.69 0.00 0.19 0.00 100.00
M18 透明水 平滑 6.28 0.18 8.34 77.83 1.67 4.34 0.38 0.03 0.73 0.00 0.21 0.00 100.00
M19 透明水 平滑 6.88 0.38 9.04 76.23 1.63 4.45 0.40 0.04 0.76 0.00 0.21 0.00 100.00
M21 透明水 平滑 3.26 0.18 12.13 78.28 2.34 2.58 0.21 0.05 0.75 0.00 0.21 0.01 100.00
M22 透明水 平滑 6.60 0.21 8.85 78.54 1.85 2.35 0.41 0.10 0.78 0.00 0.28 0.03 99.99
M23 透明水 平滑 6.88 0.27 8.28 76.86 1.56 4.78 0.39 0.04 0.73 0.00 0.21 0.00 100.00
M25 透明水 平滑 6.74 0.32 9.30 77.51 1.82 2.66 0.44 0.12 0.80 0.00 0.30 0.00 100.00
M27 透明水 平滑 6.59 0.02 8.57 77.50 1.65 4.33 0.39 0.04 0.72 0.00 0.20 0.00 100.01
M29 透明水 平滑 5.84 0.01 9.02 77.27 1.66 4.77 0.40 0.04 0.76 0.00 0.21 0.00 100.00
M32 透明水 平滑 7.36 0.29 7.97 77.05 1.56 4.44 0.38 0.03 0.72 0.00 0.20 0.00 99.99
M34 透明水 平滑 6.42 0.11 8.85 77.27 1.49 4.50 0.38 0.04 0.73 0.00 0.20 0.00 100.00
M40 透明水 平滑 7.04 0.16 8.28 77.43 1.51 4.30 0.37 0.04 0.68 0.00 0.19 0.01 100.00
M41 透明水 平滑 7.57 0.50 7.97 76.91 1.66 4.06 0.38 0.03 0.70 0.00 0.20 0.00 100.00
M42 透明水 平滑 6.02 0.08 9.33 77.25 1.55 4.41 0.38 0.04 0.73 0.00 0.21 0.00 99.99
M46 透明水 平滑 1.55 0.18 11.47 82.06 1.60 1.57 0.41 0.02 0.66 0.00 0.45 0.03 100.00
M47 透明水 平滑 7.13 0.29 8.63 76.89 1.56 4.21 0.37 0.03 0.67 0.01 0.19 0.00 99.98
M49 透明水 平滑 2.98 0.05 9.28 81.10 1.59 3.52 0.41 0.10 0.70 0.00 0.23 0.03 99.99
M55 透明水 平滑 4.74 0.27 10.39 79.36 2.20 1.41 0.62 0.03 0.91 0.00 0.11 0.01 100.04

M48 濁水 平滑 7.37 0.37 10.23 75.82 1.33 2.88 0.36 0.03 1.36 0.00 0.32 0.01 100.09
M50 濁水 平滑 7.22 0.02 10.54 76.46 1.57 2.58 0.40 0.09 0.78 0.00 0.28 0.06 100.00
M28 濁水 平滑 3.91 0.34 6.57 85.77 0.74 0.59 0.59 0.04 1.19 0.00 0.25 0.00 99.99

M03 紺 泡 1.93 1.21 6.91 81.18 1.81 5.36 0.20 0.12 1.13 0.04 0.06 0.05 100.01
M13 紺 泡 2.65 1.19 5.75 82.74 1.48 4.59 0.19 0.12 1.06 0.05 0.07 0.05 99.93
M20 紺 泡 3.53 0.41 7.51 83.78 0.90 1.07 0.57 0.39 1.45 0.00 0.36 0.02 99.99
M24 紺 泡 3.49 1.07 9.80 77.39 1.42 4.84 0.22 0.18 1.42 0.05 0.07 0.05 99.99
M26 紺 泡 3.04 1.14 7.04 80.76 1.40 5.02 0.22 0.14 1.12 0.04 0.06 0.04 100.04
M30 紺 泡 0.85 0.49 13.89 76.01 1.45 4.34 0.37 0.12 2.33 0.02 0.05 0.04 99.96
M31 紺 泡 1.04 0.88 12.64 76.89 1.36 4.26 0.24 0.10 2.44 0.03 0.06 0.05 100.00
M36 紺 泡 3.33 0.56 15.40 72.53 1.60 3.99 0.36 0.11 1.91 0.03 0.11 0.04 99.97
M43 紺 泡 4.89 1.48 4.99 80.99 1.40 4.71 0.21 0.11 1.08 0.04 0.07 0.04 100.00
M52 紺 泡 3.78 0.98 11.25 76.64 1.29 4.11 0.29 0.09 1.41 0.04 0.06 0.06 99.99
M54 紺 泡 3.59 0.53 13.34 75.94 2.33 2.23 0.23 0.39 1.34 0.02 0.04 0.03 99.99

M09 濁水 泡 7.19 0.33 11.24 74.64 1.66 2.93 0.31 0.03 1.03 0.00 0.61 0.12 100.09

M15 黄 平滑 7.35 0.65 10.20 75.27 1.53 2.39 0.44 0.04 1.59 0.00 0.00 0.53 100.00
M35 黄 平滑 6.36 0.53 10.72 76.90 1.61 2.09 0.33 0.03 0.87 0.00 0.01 0.54 99.99
M44 黄 平滑 2.68 0.36 9.01 82.64 1.70 1.20 0.57 0.31 0.63 0.01 0.00 0.86 99.98
M57 黄 平滑 6.27 0.12 7.97 81.25 1.54 1.09 0.52 0.05 0.78 0.00 0.00 0.40 99.98

色調 表面 Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO２ MnO Fe2O3 CoO CuO PbO total
相生塚 AI-113 黄 平 6.67 0.33 7.93 76.07 1.94 1.50 0.74 0.07 1.49 0.03 0.02 3.19 99.99

相生塚 AI-143 黄 平 6.44 0.33 6.43 79.32 1.62 1.23 0.59 0.05 1.44 0.03 0.05 2.48 100.00
相生塚 AI-207 黄 平 3.87 0.31 6.70 81.12 1.50 1.26 0.61 0.04 1.40 0.02 0.05 3.12 100.01
相生塚 AI-206 黄 平 7.02 0.03 10.78 72.23 2.76 1.66 0.51 0.03 1.19 0.01 0.01 3.76 100.01

平古 GH-040 黄 平 6.29 0.00 12.41 75.28 2.51 1.59 0.37 0.02 0.67 0.01 0.00 0.84 99.99
平古 GH-025 黄 平 6.46 0.00 10.58 77.67 2.60 1.26 0.29 0.02 0.51 0.01 0.00 0.62 100.02
平古 GH-039 黄 平 7.50 0.00 10.79 76.23 2.64 1.38 0.32 0.02 0.51 0.00 0.00 0.60 99.99
平古 GH-032 黄 平 7.65 0.00 11.23 75.83 2.57 1.27 0.32 0.02 0.48 0.01 0.01 0.62 100.01
平古 GH-030 黄 平 7.65 0.00 11.53 75.17 2.70 1.31 0.35 0.02 0.56 0.00 0.00 0.70 99.99
平古 GH-047 黄 平 7.65 0.00 10.45 76.37 2.47 1.31 0.30 0.01 0.30 0.01 0.00 0.96 99.83
平古 GH-042 黄 平 7.72 0.00 11.12 75.78 2.57 1.29 0.32 0.01 0.45 0.01 0.00 0.72 99.99
平古 GH-046 黄 平 7.72 0.00 11.12 75.73 2.57 1.27 0.30 0.02 0.45 0.00 0.01 0.81 100.00
平古 GH-035 黄 平 7.73 0.00 11.17 75.75 2.55 1.31 0.32 0.01 0.50 0.00 0.01 0.42 99.77
平古 GH-036 黄 平 7.73 0.00 11.03 75.77 2.61 1.32 0.30 0.01 0.48 0.00 0.01 0.74 100.00
平古 GH-037 黄 平 7.81 0.00 11.46 75.38 2.55 1.48 0.30 0.02 0.51 0.00 0.00 0.48 99.99
平古 GH-023 黄 平 7.82 0.00 10.59 76.21 2.62 1.28 0.32 0.01 0.47 0.01 0.00 0.67 100.00
平古 GH-034 黄 平 7.53 0.01 11.38 75.50 2.76 1.37 0.32 0.02 0.50 0.01 0.01 0.59 100.00
平古 GH-029 黄 平 7.76 0.01 10.98 75.93 2.51 1.32 0.37 0.02 0.47 0.01 0.00 0.62 100.00
平古 GH-031 黄 平 7.73 0.02 11.34 75.52 2.60 1.36 0.28 0.02 0.48 0.01 0.00 0.63 99.99
平古 GH-026 黄 平 5.04 0.04 11.47 77.79 2.70 1.28 0.34 0.02 0.59 0.00 0.00 0.73 100.00
平古 GH-044 黄 平 6.88 0.06 12.06 75.27 2.77 1.46 0.32 0.01 0.58 0.01 0.00 0.58 100.00
平古 GH-022 黄 平 6.75 0.08 11.04 76.66 2.48 1.38 0.31 0.01 0.44 0.00 0.01 0.85 100.01
平古 GH-024 黄 平 7.60 0.08 11.73 75.37 2.43 1.24 0.29 0.02 0.48 0.01 0.00 0.78 100.03
平古 GH-021 黄 平 7.57 0.10 10.24 77.07 2.45 1.20 0.26 0.02 0.44 0.00 0.01 0.64 100.00
平古 GH-041 黄 平 7.30 0.12 11.91 74.83 2.57 1.49 0.35 0.02 0.55 0.00 0.01 0.85 100.00
平古 GH-048 黄 平 7.65 0.16 11.37 75.34 2.58 1.31 0.32 0.02 0.54 0.00 0.00 0.67 99.96
平古 GH-033 黄 平 5.96 0.31 12.08 75.50 2.77 1.50 0.36 0.02 0.75 0.01 0.00 0.71 99.97
平古 GH-027 黄 平 7.76 0.37 10.88 75.72 2.49 1.25 0.33 0.02 0.44 0.01 0.00 0.76 100.03
平古 GH-050 黄 平 7.98 0.37 9.78 76.95 2.31 1.15 0.29 0.01 0.42 0.01 0.00 0.72 99.99
平古 GH-028 黄 平 7.56 0.38 11.55 74.85 2.89 1.38 0.30 0.02 0.57 0.00 0.00 0.49 99.99
平古 GH-045 黄 平 7.63 0.43 11.47 75.16 2.71 1.44 0.33 0.02 0.54 0.01 0.00 0.27 100.01
平古 GH-043 黄 平 7.29 0.44 12.78 74.15 2.40 1.34 0.31 0.02 0.57 0.01 0.00 0.70 100.01
平古 GH-038 黄 平 7.31 0.55 11.26 75.33 2.51 1.34 0.30 0.02 0.49 0.00 0.00 0.88 99.99
平古 GH-049 黄 平 7.24 0.61 10.14 76.27 2.54 1.28 0.31 0.01 0.45 0.00 0.00 0.55 99.40
平古 GH-020 黄 平 5.14 0.63 5.78 84.30 1.59 1.10 0.37 0.01 0.50 0.01 0.00 0.57 100.00

竹谷城 131 黄 平 7.43 0.01 7.68 79.77 1.27 2.23 0.35 0.03 0.60 0.00 0.06 0.57 100.00

表２　キヨツカ２号墳と黄色のガラス小玉の分析結果


